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Аттестационный лист

УП ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление

по профессии 150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы).






Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения













Седельниково 2014

Аттестационный лист
1. [bookmark: _GoBack]Вондра Иван Олегович группа 12 профессия СПО 
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
1. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
БОУ НПО ПУ № 65, с. Седельниково Омской области
3.Время проведения практики  __с 11.02.2014 по 06.03.2014_
4.Качество выполнения работ проверяется в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД
5.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

	№
п/п
	
Виды работ
	Объем часов
	Отметка о выполнении
выполнил/не выполнил

	УП. 
ПМ.
03
	Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление
	72
	

	УП.
03.02
	Технология дуговой наплавки деталей
	36
	

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка  валиков на плоскую поверхность.
	6
	Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка широкими валиками плоской поверхности. Проверочная работа №1 «Наплавка полевой доски плуга ПН-4-35».

	

6
	
Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка цилиндрических поверхностей.
	6
	Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка опорных катков, роликов, тормозных барабанов.
	
6
	Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка валов и осей цилиндрических.
	6
	Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка лемеха плугов и плоскорезов, лап культиваторов Сормайтом №1. Проверочная работа №2 «Наплавка лемеха плуга ПН-4-35 сплавом Сормайт №1».
	
6
	
Выполнил

	УП.
03.03
	Технология газовой наплавки
	18
	

	
	
Правила ТБ при газопламенных работах. Правила пожарной безопасности при газопламенных работах.
Наплавка лемеха плугов и плоскорезов, лап культиваторов
	
6
	

Выполнил

	
	
Правила ТБ при газопламенных работах. Правила пожарной безопасности при газопламенных работах.
Наплавка ножей дорожных машин.
	
6
	
Выполнил

	
	Правила ТБ при газопламенных работах. Правила пожарной безопасности при газопламенных работах.
Наплавка твердого сплава на резцы токарные. Проверочная работа №3 «Наплавка вала с местным износом при повышенных требованиях к износостойкости».
	
6
	
Выполнил

	УП.
03.04
	Технология автоматического и механизированного наплавления
	18
	

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка полуавтоматом в среде углекислого газа валов диаметром 10 мм и более.
	
6
	
Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка полуавтоматом в среде углекислого газа оси качания трактора ДТ-75.
	
6
	
Выполнил

	
	Правила безопасности при ведении наплавочных работ. Наплавка полуавтоматом в среде углекислого газа обоймы подшипника. Проверочная работа №4 «Наплавка вала диаметром 25 мм».

	
6
	
Выполнил



Результат выполнения работ на учебной практике:  _________________

Преподаватель: ________________   В.И. Баранов


Председатель комиссии:    _________________ А.М. Сабаев 
Члены комиссии:       _______________________ И.А. Ивачёв
                     

