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Тема: Общие сведения о сварке
Тест.
1.	Явление электрической дуги открыл профессор В.В. Петров в:
1)      1802 г;     2) 1812 г;    3) 1882 г;     4) 1888 г.
2.	Электрический разряд назвал «дуговым» в 1812 г.:
1)	Г. Дэви;	          3) Н.Н. Бенардос;
2)	О. Кельберг;	4) Н.Г. Славянов.
3.	Изобретателем дуговой сварки является:
1)	Е.О. Патон;	          3) Н.Н. Бенардос;
2)	О. Кельберг;	4) Н.Г. Славянов.
4.	Первую книгу по сварке написал и опубликовал
Н.Г. Славянов в:
            1)1802 г;      2) 1885 г;      3) 1892 г;     4) 1934 г.
5.	Технологические и металлургические основы дуговой сварки первым разработал:
1)	Н.Н. Бенардос;	 3) Е.О. Патон;
2)	Н.Г. Славянов;	4) В.П. Вологдин.
6.	Первым предложил наносить на электрод для ручной дуговой сварки специальное покрытие:
1)	Н.Н. Бенардос; 	              3)	Е.О. Патон;
2)	Н.Г. Славянов;	              4)	О. Кельберг.
7.	Институт электросварки (ИЭС) в г. Киеве организовал Е.О. Патон в:
1)	1802 г;      2) 1885 г;     3) 1934 г;     4) 1956 г.
8.	Сварку можно выполнять:
1)	только на земле;
2)	только под водой;
3)	только в космосе;
4)	на земле, под водой, в космосе. 
9.	Выполнять сварные швы можно в пространственных положениях:
1)	любом;	              3) вертикальном;
2)	только нижнем;	    4) потолочном.
10.	Сваркой соединяют материалы:
[bookmark: _GoBack]1)	только металлы;	                               3) только стекло;
2)	металлы, пластмассы, стекло;           4) только пластмассы.

Эталон ответа:

	Вопрос
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	1
	1
	3
	3
	2
	4
	3
	4
	1
	2








Критерии оценок тестирования:
Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;
Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;
Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;
Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.
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