Наименование предмета: МДК. 02.01 Технология каменных работ.
Тема: Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ.
Цель: Закрепить теоретические знания подготовительных работ при производстве каменных работ.
Задача: Формирование знаний технологии каменных работ.
Задание: Ответить на вопросы теста.
Форма отчета: работа оформляется в тетради.
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1. Какова общая ширина рабочего места каменщика?
	1) 1м -1,5м;
	2) 2,5м- 2,6м;
	3)1,8м-2м
2. Запаса кирпича на рабочем месте при интенсивной работе должно хватать на:
	1) 2 - 4часа;
	2) на весь день;
	3) на 1час;
	4) на 5 - 6 часов
3. Перевозку кирпича в поддонах осуществляют уложенным:
	1) плоскими рядами с перекрестной перевязкой;
	2) плоскими рядами без перевязки;
	3) россыпью
4. В каких случаях применение силикатного кирпича запрещено?
	1) при высоте здания более 20 этажей;
	2) при последующей облицовке стен;
	3) в условиях высокой влажности
5. Каково отношение вяжущего вещества (цемента, извести) к песку в простых строительных растворах?
	1) 2:4
	2) 1:4
	3) 1:5
6. Кладку на цементно-известковых растворах можно применять при возведении зданий	
	1) одноэтажных;
	2) до 3 этажей;
	3) до 4 этажей;
7. Какое вяжущее обладает наиболее короткими сроками схватывания:
	1) цемент;
	2) известь;
	3) гипс;
8. По истечению какого времени цемент в цементно-песчаном растворе набирает 100% прочность при 20оС?
	1) 3 суток;
	2) 28суток;
	3)14 суток;
9. Каково отношение вяжущих веществ в сложном растворе (цемент, известь, песок):
	1)1:3:4;
	2) 2:3:4;
	3) 1:2:3;
10. Какой объем занимает раствор при кладке стен из кирпича?
	1)23%
	2)18%;
	3) 9%



Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, при выполнении 100% заданий теста
оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении 75% заданий теста
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при выполнении 50% заданий теста
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при выполнении  менее 50% заданий теста


